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Gullekohle

Ausgangsrohstoff: Aufbereitetes Holz aus der Kompostierung, Bio Dinkelspelzen, Son-
nenblumenschalen, unbehandeltes Waldhackgut, Zellulosefasern

Wirkung: Bindung von Stickstoff und Geruch, Verbesserung
der Nahrstoffeffizienz und Erhohung der Bodenfruchtbarkeit

Dosierung: 0,5 m? pro 100 m?3 Giille. Am besten erzielt die Bio
Gullekohle ihre Wirkung, wenn sie zumindest 2 Wochen vor
der Ausbringung der Giille standig mit eingeriihrt wurde.

Zusammensetzung: Die Bio Giillekohle ist eine
spezielle, staubfreie Pflanzenkohle aus den oben
genannten Ausgangsrohstoffen und wurde vom Ver-
mahlungsgrad fir die Giilleaufbereitung optimiert.
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Oberflache

Spezifische Oberflache (BET): ca. 474 m2/g
Methode: DIN ISO 9277: 2014, wasserfreier Zustand

Kohlenstoff

Kohenstoff, organisch: 47 Ma.-%

Methode: DIN 51732: 2014-07, wasserfreier Zustand

Schiittdichte
Schittdichte:
Methode: DIN 51705: 2001-06, Anlieferungszustand

400 - 450 kg/m?

Rohfaser
Rohfaser n.b.
Methode: VDLUFA Methodenbuch Band Ill: 2014-09

pH Wert
pH in CaCl2 12
Methode: DIN ISO 10390: 2005-12, Anlieferungszustand

H/Corg Verhaltnis
H/Corg Verhaltnis (molar) 0,31

Methode: berechnet, wasserfreier Zustand

Wassergehalt SPAK( ESEFSA PAK exkl. BG 0.1 mg/k
Gesamtwassergehalt: 20 (£5) Ma.-% umme ex 1 MorKg
. Methode: DIN EN 16181:2019-08

Methode: DIN 51718: 2002-06, Anlieferungszustand
S 16 EPA-PAK exkl. BG 2,5 /k
ASChethalt Mutr:r:?DlN EN 16181-20?: 08 e
Aschegehalt (550 °C): 48,5 Ma.-% ehode: e
Methode: DIN 51719: 1997-07, wasserfreier Zustand . o .
Nach den Richtlinien des EBC (European Biochar
. cpgerp s . Certificate) entspricht diese Pflanzenkohle somit der
Elektrische Leitfahigkeit ) entsp
o ) Anwendungsklasse EBC-Agro.
Leitfahigkeit: 61 mS/cm
(1) PAK = Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe
Methode: SAA-H-Lf-Pflanzenkohle.040
Stickstoff (N): 0.6 Ma.-% Methode: Siebturm, D99 <1 mm
Phosphor (P20s): 0,4 Ma.-%
Kalium (K20): 1,0 Ma.-%
Calcium (Ca): 13,4 Ma.-% Batch ID ba000229
Magnesium (MgO): 09 Ma.-%
Eisen (Fe,0,): 0,7 Ma.-%
Methode: DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09, wasserfreier Zustand
Daten laut letzter Analyse. Da es sich um ein Naturprodukt handelt sind Schwankungen maglich. Version  v26_01_DE
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